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Ortopolifosfato de sódio
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Ortopolifosfato de sódio
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Rede incrustrada vs rede tratada com ortopolifosfato
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Ortopolifosfato de sódio

História
I Largamente utilizado em

caldeiras de usinas
I Sequestrante de metais
I Redutor de dureza
I Anti-corrosão de redes de

ferro
I Curitiba/PR (1991)
I São Carlos/SP (1997)
I Jaboticabal/SP (1998)
I Araraquara/SP (2009)

Tubo incrustrado
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Ortopolifosfato de sódio

Uso do ortopolifosfato para redução do índice de perdas.
I Remove a necessidade de operações de desincrustação de redes
I Cessa com a corrosão de tubulações metálicas
I Abranda a água com dureza elevada
I Impede o reaparecimento de incrustações
I É seguro seu uso até 10ppm (NBR 15.007-1)
I Produz alterações perceptíveis no padrão organoléptico da

água tratada
I Reduz a turbidez
I Diminuição da periodicidade de descargas de rede.
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Indicadores
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Ortopolifosfato de sódio - Reclamação de clientes

Indicadores
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Tanino
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Estrutura do tanino
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Tanino

História
I Tanato quaternário de amônio
I Década de 50 - início do uso no sul do Brasil
I Indústria do couro/cortume
I Possibilidade de uso no tratamento de águas superficiais
I Início dos trabalhos para utilização em tratamento de água
I Extrato de cascas de Araucária e Acácia Negra (TANAC)
I SANEPAR
I SAE de Bebedouro/SP
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Tanino

Uso do tanino como coagulante
I Consome a alcalinidade residual da água bruta
I Não necessita de adição de alcalinizante
I pH final próximo do pH de entrada
I Aumento na remoção de sólidos (melhora na eficiência)
I Floco denso (Lodo denso)
I Redução da necessidade de descargas de fundo nos

decantadores.
I Pequeno aumento na necessidade de lavagem de filtros.
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Indicadores
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Tanino - Turbidez fora do padrão

Indicadores
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Tanino - Sólidos dissolvidos totais (VMP: 1000 mg L−1)

Indicadores
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Tanino - Trihalometanos (VMP: 100 µg L−1)

Indicadores
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Antes e Depois
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Decantador
Antes - Cloreto férrico

Qualidade da decantação
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Decantador
Depois - Tanino

Qualidade da decantação
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Decantador

Qualidade da decantação
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Filtros
Antes - Cloreto Férrico

Lavagem dos filtros
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Filtros
Depois - Tanino

Lavagem dos filtros
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Filtros
Depois - Tanino

Aspecto dos filtros
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Lodo
Antes - Cloreto férrico

Decantado
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Lodo
Depois - Tanino

Decantado
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Agradecimentos

Obrigado
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